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ي لاستیکی با استفاده از مدل سازي المان محدود انتشار امواج فراصوتی طولی در آمیزهشبیه
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  چکیده

هاي شود. یکی از روشسازي استفاده میهاي شبیهیابی به یک تخمین اولیه از روشبر، براي دستهاي هزینهامروزه به منظور جلوگیري از بسیاري از آزمایش

- تجاري متعددي هم بر پایه آن بسط یافته است، روش المان محدود است. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا با استفاده از مدلافزارهاي معمول که نرم

ک هاي لاستیکی مورد بررسی قرار گیرد. با تعریف لاستیک به عنوان یي انتشار امواج فراصوتی طولی در آمیزهافزار المان محدود نحوهسازي لاستیک در یک نرم

افزار المان محدود معرفی گردید و انتشار امواج فراصوتی طولی از دو منظر کیفی و ي لاستیکی به نرمبویس، آمیزه- ي ابرکشسان و استفاده از مدل آروداماده

گیري گردید. مقایسه آن اندازهي لاستیکی ساخته شد و سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی در کمی مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ارزیابی کمی آمیزه

بویس از دقت بالایی در تخمین سرعت - دهد که مدل آروداهاي تجربی نشان میسرعت انتشار امواج فراصوتی طولی بدست آمده از مدل المان محدود و داده

تفسیر و ارزیابی مسائل پیچیده مرتبط با انتشار امواج سازي المان محدود پیشنهاد شده با توجه به دقت نتایج، روشی بسیار مناسب براي برخوردار است. شبیه

  باشد.فراصوتی طولی در مواد لاستیکی می

  ي لاستیکی، روش المان محدود، مدل ابرکشسان. آزمون غیر مخرب، امواج فراصوتی طولی، آمیزه :کلیدي هاي واژه 

 

Finite element simulation of propagation of longitudinal ultrasonic waves in a rubber 
compound using the Arruda - Boyce model 
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Abstract  
Nowadays, simulation methods are used to obtain a preliminary estimate, in order to avoid many costing experiments. One of the 
common ways in which multiple commercial software has been developed based on it, is the finite element method. The present 
study has been tried by using the modeling of rubber in a finite element software, the patterns of propagation of longitudinal 
ultrasonic waves in rubber compounds are investigated. By definition of rubber as a hyperelastic material and by using of the 
Arruda-Boyce model for a rubber compound introduced into the finite element software, and the propagation of longitudinal 
ultrasonic waves was evaluated from two qualitative and quantitative perspectives. In order to quantitatively evaluate the proposed 
finite element model, a rubber compound was produced and the propagation velocity of the ultrasonic waves was measured. The 
comparison of the propagation velocity of longitudinal ultrasonic waves obtained from the finite element model and experimental 
data shows that the Arruda-Boyce model has a high accuracy in velocity estimation. Simulated proposed finite element is a very 
suitable method for interpreting and evaluating complex problems associated with the propagation of longitudinal ultrasonic waves 
in rubber materials, due to the accuracy of the results. 

Keywords: Non-Destructive Test, Longitudinal Ultrasonic Waves, Rubber Compound, Finite Element Method, Hyperelastic 
Model. 

  

 

  مقدمه - 1

علاوه بر اینکه  ،هاماهیت آنبا توجه به  1هاي غیرمخربآزمون

مواد را نیز دهد، خواص و ساختار فیزیک ماده را تحت تاثیر قرار نمی

ها براي کنترل کیفیت در بازه دهد امروزه این نوع آزمونتغییر نمی

وسیعی از مواد، از مواد غذایی گرفته تا فلزات صنعتی و صنایع هوافضا 

-گیرند و هر روز بر دامنه کاربردشان افزوده میمورد استفاده قرار می

شخیص عیوب در هاي پرکاربرد که از آن علاوه بر تگردد. یکی از آزمون

شود، روش تشخیص خواص فیزیکی و مکانیکی مواد استفاده می

                                                             
1
 Non-destructive Tests (NDT) 

است. در ابتدا از این روش براي تشخیص عیوب در قطعات  2فراصوتی

ارسال موج فراصوتی به داخل گردید. تشخیص عیوب با استفاده می

بررسی زمان برگشت موج و همچنین شکل و دامنه آن میسر  ماده،

با توجه به سرعت انتشار ل قرارگیري عیب نیز شود. همچنین محمی

ماده و زمان رفت و برگشت موج قابل محاسبه است. با توجه امواج در 

به اینکه سرعت انتشار امواج در یک ماده متاثر از خواص فیزیکی و 

و  5، ضریب پواسون4، مدول یانگ3مکانیکی ماده مانند ساختار، چگالی

                                                             
2
 Ultrasonic Test 

3
 Density 

4
 Young's module 

5
 Poisson's ratio 
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اص فیزیکی و مکانیکی نیز با استفاده از گیري خو... است، امکان اندازه

  این روش فراهم آمده است.

هاي متعددي معادلات حاکم بر انتشار امواج فراصوتی از پیچیدگی

برخوردار است و تا کنون مطالعاتی ارزشمندي در خصوص نحوه انتشار 

امواج فراصوتی طولی و عرضی انجام گردیده است. موضوع انتشار امواج 

هاي بیشتري برخوردار بوده و ها از پیچیدگیلاستیکفراصوتی در 

دهد که در این زمینه تا کنون موردي هاي داده نشان میبررسی پایگاه

  منتشر نگردیده است.

هاي ] به منظور بررسی پایداري ایمپلنت1وایرون و همکاران [ 

سازي انتشار امواج به روش المان محدود استفاده تیتانیومی از شبیه

ها به بررسی حساسیت پاسخ د. مدل بدست آمده توسط آننمودن

هاي التراسونیک به مواد دربرگیرنده ایمپلنت مانند استخوان و لایه

اي از مایع بین میانی منجر گردید و نشان داد که در صورتیکه لایه

- استخوان و ایمپلنت قرار گیرد پاسخ التراسونیک به طرز قابل ملاحظه

] با استفاده از مدل المان 2. مارکویچ و همکاران [اي تغییر خواهد نمود

محدود به بررسی نحوه انتشار امواج در بتن پرداختند. آنها علاوه بر 

نمایش امواج بدست آمده قادر به تشخیص ساختار بکار رفته در بتن در 

مدل پیشنهادي گردیدند. از مدل المان محدود انتشار امواج فراصوتی 

هاي کامپوزیتی نیز استفاده شده است در لایهدر تشخیص عدم اتصال 

].  بررسی نحوه انتشار امواج با کمک این مدل نشان داد که عیب 3[

ها قابل تشخیص ورقه ورقه شدن با استفاده از این روش در کامپوزیت

] با استفاده از تکنیک زمان پرواز پراش در 4است. خراسانی و هنرور [

تشخیص عیوب اقدام به بکارگیري روش انتشار امواج فراصوتی، براي 

هاي فولادي صحت مدل المان محدود نموده و با استفاده از بلوك

  پیشنهاد شده را بررسی کردند.

در مقاله حاضر تلاش گردیده مدلی منطبق بر خواص لاستیک در 

ایجاد گردد و نحوه انتشار  20161ي نسخه افزار آباکوسمحیط نرم

- رد ارزیابی قرار گیرد و در انتها با استفاده از سنجهفراصوتی در آن مو

- گیري فیزیکی و مکانیکی مدل ارائه شده مورد صحتهاي قابل اندازه

توان بر هایی که میسنجی قرار گیرد. دربخش دوم ضمن ارائه مدل

سازي نمود به برخی تحقیقات انجام ها را شبیهها لاستیکاساس آن

 در بخش سوم،رخوردارند، اشاره شده است. شده که از قرابت بیشتري ب

نتایج بدست  ،ادامهو در  شودمی روش مورد استفاده کامل شرح داده

گیرند. با توجه به مورد بحث ارزیابی قرار میدر تحقیق حاضر آمده 

 2در این مقاله براي اولین بار روش المان محدود استخراجینتایج 

ها مناسبی براي ارزیابی نحوه انتشار امواج فراصوتی طولی در لاستیک

  بدست آمد. 

  

 هاي لاستیکی سازي آمیزههاي شبیهروش - 2

هاي حل مسائل پیچیده بکارگیري روش المان امروزه یکی از روش

اي در حل مسائل اجسام تحت طور گستردههمحدود است. این روش ب

موثري مورد استفاده قرار گرفته  صورتبهبارهاي گرمایی و مکانیکی 

است. با توجه به پیچیدگی روابط حاکم بر نحوه انتشار امواج فراصوتی، 

                                                             
1
 Abaqus/CEA 2016 

2
 Finite Element Method (FEM) 

به منظور بررسی رفتار امواج فراصوتی و شناخت پارامترهاي موثر بر آن، 

المان محدود  هایی که مورد توجه قرار گرفته است، روشیکی از روش

-واج فراصوتی در مواد متفاوت و با هندسهسازي انتشار امباشد. شبیهمی

هاي تعریف شده، تا کنون به طور هاي مختلف با توجه به نیاز پژوهش

هاي به برخی پژوهش بخش پیشینمتعدد انجام گردیده است که در 

  . شدانجام شده، اشاره 

هاي المان محدود نیازمند روشسازي انتشار امواج توسط شبیه

شوند. اي است که امواج در آن منتشر میتعیین جنس و خواص ماده

هاي انتشار امواج فراصوتی در فلزات عموما به خواص الاسیسیته مدل

) نشانگر سرعت 1ي (نماید. رابطهماده و چگالی آن ارتباط پیدا می

همانگونه  .]5انتشار امواج فراصوتی طولی و عرضی در جامدات است [

سرعت امواج فراصوتی به مقادیر چگالی است،مشخص  )1ي (در رابطه

( ) ،مدول یانگ(E)و نسبت پواسون( )باشد.مرتبط می  

)1(  
1

2
C

E(1 )
V ( )

(1 )(1 2 )

 


    
  

هاي هاي لاستیکی با توجه به رفتار غیر خطی و ویژگیآمیزه

ها، داراي فیزیکی خاصشان همانند انعطاف پذیري و تراکم ناپذیري آن

توانند تا چندین برابر هستند و می 5/0نسبت پواسون بالا و نزدیک 

سازي المان تغییر شکل دهند. در شبیهطول اولیه در آزمایش کشش 

محدود، انتخاب مدل خواص ماده و تعیین پارامترهاي آن بیشترین 

-تاثیر را در صحت و دقت نتایج استخراجی دارد در نتییجه براي شبیه

معمول بهره  3یهاي کشسانتوان از مدلهاي لاستیکی نمیسازي آمیزه

از مواد را با استفاده از بایست رفتار غیر خطی این دسته گرفت و می

- سازي کرد. تا کنون براي شبیه سازي آمیزهمدل 4یهاي ابرکشسانمدل

هاي هاي مواد ابرکشسان پژوهشهاي لاستیکی با استفاده از مدل

فراوانی در این خصوص صورت پذیرفته است که می توان به مقالات 

] اشاره 9[ ] و همچنین مور8و7]، نیکسون و همکاران [6مورمان و پن [

- میایه روابط موجود بین تنش و کرنش پهاي کشسان بر داشت. مدل

باشد اما بر خلاف مواد کشسان، مواد ابرکشسان با توجه به روابط بین 

-دسته (I1,I2,I3)تانسور کرنش  6هاياو ناورد 5تابع چگالی انرژي کرنشی

) 2ي (ي حاکم بر مواد ابرکشسان مطابق رابطهگردند. معادلهبندي می

  باشد.می

)2(  
1

i i
i

1 2 3

w
J ( )

J

 
  


    

  

ه نسبت سiکوشی وتنش  iتابع انرژي کرنشی،wکه در آن

باشد. تاکنون کشیدگی اصلی مربوط به ناورداهاي تانسور کرنش می

چندین مدل براي تابع انرژي کرنشی ارائه گردیده است، که ادامه به 

  گردد.ها اشاره میبرخی از این مدل

  

  

                                                             
3
 Elasticity 

4
 Hyperelastic 

5
 Strain energy density function 

6
 invariants 
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  1ايمدل چندجمله - 2-1

ناورداهاي کرنش مدلی عمومی وابسته به  1948ریولین در سال 

اي را معرفی نمود. بر اساس این جملهبه نام مدل ابرکشسان چند

ساختار تعدادي از محققین ناورداهاي کرنش را در چارچوب مدل 

هاي ]. از مدل10اي مورد استفاده قرار دادند[ابرکشسان چندجمله

اي در موضوعات مرتبط با حل مسائل به روش المان محدود چندجمله

] و تخمین 11جایی [ردهاي مختلفی مانند بررسی میزان جابهدر کارب

اي، شود. در مدل چندجمله] استفاده می10چگالی انرژي کرنشی [

) با ناورداهاي اول و دوم 3ي (چگالی انرژي کرنشی به صورت رابطه

  گردد.تانسور کرنش مرتبط می

)3(  
n m

i j
ij 1 2

i 0 j 0

w C (I 3) (I 3)

 

    

- پارامترهاي معادله هستند که با توجه به تراکمijCدر این رابطه 

- برابر صفر در نظر گرفته می 3I و00C هاي لاستیکیناپذیري آمیزه

گردد تا تابع چگالی انرژي اي سعی میشوند. در مدل چند جمله

ي دو سري براي ناورداهاي اول و دوم و کرنشی با استفاده از محاسبه

  سازي گردد.پارامترهاي مربوطه مدل

  

  ]13و12[ 2ریولین–مدل مونی - 2-2

اي ارائه شده، مدل در ادامه ریولین با توجه به مدل چندجمله

ریولین شناخته شد. با توجه به –تري ارائه داد که با نام مدل مونیساده

کاهش تعداد متغیرها و سادگی نسبت به مدل قبلی مدل مذکور در 

هاي زیادي مربوط به مواد ابر کشسان استفاده گردید. در پژوهش

ینیر و ] و همچنین فانت14ها، براك و همکاران [بروزترین این پژوهش

سازي ژل پلیمیري ابرکشسان از مدل ي مدل] در زمینه15همکاران [

  ریولین بهره گرفتند. –مونی

nاي چنانچهمدل چندجمله ازاین مدل در حالت خاص،  m 1  

11C و 0ریولین حاصل - ي مونی) قرار گیرد معادله3ي (در رابطه

سازي این مدل تنها نیاز به مشخص نمودن درنتیجه براي شبیهشود. می

ي چگالی انرژي کرنشی با باشد تا رابطهیم 10Cو01Cدو پارامتر

  )).4ي (ناورداهاي اول و دوم تانسور کرنش مشخص گردد (رابطه

)4(  10 1 01 2w C (I 3) C (I 3)     

  ]16[ 3اومدل یه - 2-3

او نیز مدلی براي نشان دادن بهتر یه 1993پس از ریولین در سال

از این رفتار مواد ابرکشسان ارائه نمود که در ادامه آن مقالات فراوانی 

مدل استفاده نمودند، در این زمینه می توان به پژوهش ریتو و نونس 

هاي بزرگ در مواد ابرکشسان و سازي تغییرشکل] براي مدل17[

هاي سازي یاتاقان] در زمینه مدل18پژوهش گاجسکیا و همکارن [

او نسبت به ها مزیت مدل یهالاستومتري اشاره داشت. در این پژوهش

ریولین مورد ارزیابی قرار گرفت و استنتاج گردید که مدل –مدل مونی

هاي برشی کم مناسب نبوده اما در حالت کلی این مدل ایو براي تنشیه

                                                             
1
 Polynomial 

2
 Mooney - Rivlin  

3
 Yeoh 

ریولین براي نشان دادن رفتار مواد ابرکشسان –نسبت به مدل مونی

  رسد.تر به نظر میمناسب

چند ریولین حالتی خاص از مدل - او نیز همانند مدل مونیمدل یه

باشد. در این مدل تابع چگالی انرژي کرنشی تنها با استفاده اي میجمله

مطابق i0Cاز ناورداي اول تانسور کرنش و پارامترهاي مربوطه یعنی

سازي بهتر در این مدل براي شبیه گردد.سازي می) مدل5ي (رابطه

mمواد ابرکشسان عموما  3 شود.در نظر گرفته می  

)5(  
n

i
i0 1

i 0

w C (I 3)



   

  ]19[ 4مدل اگدن -2-4

هاي گذشته مدلی دیگر، ي پژوهشاگدن در ادامه 1972در سال 

هاي زیادي با الهام از آن ابرکشسان ارائه نمود که پژوهشبراي مواد 

] براي کنترل 20صورت پذیرفت. در این راستا مورمان و همکاران [

ي بررسی مدل اگدن بر ] در زمینه21[ تنش فشاري نامتقارن و اریک

  هاي آماري مولکولی، از این مدل استفاده کردند.مبناي مدل

تابع چگالی انرژي کرنشی نه به  هاي دیگراین مدل بر خلاف مدل

هاي کشیدگی ناورداهاي تانسور کرنش، بلکه به طور مستقیم با نسبت

  ) ارائه گشته است.6ي (مطابق رابطه

)6(  
n

i i i i
1 2 3

i
i 0

2
w ( 3)

  




      

  

ي ناورداهاي تانسور این مدل نیز در حالت خاص با توجه به رابطه

nهاي کشیدگی و همچنینکرنش با نسبت 21براي 2  و

2 2    منتج  ايمدل چند جملهاز  ریولین حاصل- مونیبه مدل

  گردد. می

  

  ]22[ 5بویس–آردوامدل  -2-5

 1993ي رفتار مواد ابرکشسان در سال بویس در زمینه–مدل آرودا

توسط آرودا و بویس ارائه گردید و اکنون جزو یکی از بروزترین این 

هاي گیرد. به سبب جدید بودن این مدل، پژوهشها قرار میمدل

بویس صورت –آرودامدل هاي قبلی با استفاده از کمتري نسبت به مدل

هاي ارائه شده ي این مدل با دیگر مدلپذیرفته است. به منظور مقایسه

] و همچنین 23در رابطه با مواد ابرکشسان شاهزاده و همکاران [

  هایی را انجام دادند.] پژوهش24چگنون و همکاران [

او بویس تابع چگالی انرژي کرنشی همانند مدل یه–در مدل آرودا

شود. در این مدل تابع رداي اول تانسور کرنش مرتبط میتنها به ناو

)مذکور به عواملی دیگري نیز همچون مدول برشی ) و ضریب

)mکشیدگی قفل شده )شود.) وابسته می7ي (رابطه مطابق  

                                                             
4
 Ogden 

5
 Arruda - Boyce 
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  مدل المان محدود مورد استفاده - 3

هاي عددي فراوانی با مزایا و معایب گوناگون امروزه براي حل روش

هاي حل عددي، چون باشد. اکنون استفاده از روشمسائل موجود می

هاي تفاضلات محدود، حجم محدود، المان محدود و ... به منظور روش

حل مسائل پیچیده بسیار گسترش یافته است که در این میان روش 

 شود، به دلیل کاهشخوانده می (FEM)المان محدود که به اختصار 

کابرد فراوان آن در  وري وبهره افزایش زمان و هزینه تحلیل مسائل،

-تحلیل اي،سازه هايل پیچیده همانند تحلیلي وسعی از مسائگستره

- جزو یکی از مهم ... و الکترومغناطیس هايتحلیل حرارت، انتقال هاي

  رود.هاي عددي به شمار میاین روش ترین

معادلات انتگرالی یا دیفرانسیلی جزیی  محدود اجزاء روشدر 

سازي شده و هاي محاسبات عددي گسستهحاکم بر مسئله توسط روش

 اصلی شوند. ایدهسازي میمعادلات غیر خطی به صورت عددي خطی

 تعداد به تحت تحلیل يهندسه کردن تقسیم محدود المان روش در

ي حاکم برمسئله در هر به منظور حل معادله محدود هايالمان زیادي

  هاست.گره از المان

شود جا که این روش یک حل عددي از مسئله محسوب میاز آن 

هاي باشد. روشن موضوع پایداري، همگرایی و دقت حل میتریمهم

ي سازي معادلات در حل عددي المان محدود به دو دستهگسسته

گردند. در روش ضمنی  معادلات حاکم بر تقسیم می 2و صریح 1ضمنی

 مرزها از جزء به سیستم به صورت مستقیم حل شده و مراحل حل جزء

تی و فس ماتریس کردن معکوس مبناي بر مسأله حل شود وشروع می

این  .است استوار جایی براي هر گره در هندسهي میزان جابهمحاسبه

 مسائل روش همواره حل پایدار و همگرا دارد که بیشتر براي حل

توان بهره گرفت. در مقابل روش استاتیکی از آن می شبه یا استاتیک

جایی ابهي ماتریس جصریح وجود دارد که براي محاسبه ضمنی، روش

کند که در نتیجه هر گره از شتاب متناظر در هر گام زمانی استفاده می

صورت دینامیکی حل شده و معیار در این روش حل جریان مسئله به

باشد. این روش برخلاف روش ضمنی همواره پایدار نبوده و تنش می

داراي شرط همگرایی هست اما در مقابل، سرعت حل بالا در مسائل 

  ضمنی است. روش به نسبت صریح روش مزایاي از یکیپیچیده 

در پژوهش حاضر به منظور استفاده از روش حل عددي المان 

هاي لاستیکی از سازي انتشار امواج فراصوتی در آمیزهمحدود در شبیه

نرم افزار تجاري آباکوس بهره گرفته شد. با توجه به این نکته که 

تر و با با زمان کوتاه، کاربرديالگوریتم صریح براي مسائل دینامیکی 

                                                             
1
 Implicit 

2
 Explicit 

سازي خطاي کمتر همراه است، از این حلگر استفاده گردید. براي مدل

 30هاي موجود در محل پروب به مقدار موج ورودي به آمیزه گره

جا در راستاي عمود بر آمیزه جابه 1میکرون با توجه به نمودار شکل 

آزمون بر روي  ازبعدي شدند. با توجه به شرایط آزمون تجربی، مدلی دو

افزار ایجاد گردید. در محیط نرم 2ي لاستیکی همانند شکل یک آمیزه

عمودي در آمیزه در همان مکان  موج محل حسگر، با توجه به ایجاد

تحریک بوده و با تاخیر زمانی نسبت به محل تحریک موج برگشتی را 

  کند. حس می

توجه با آزمون از سویی براي پدید آمدن دو رفت و برگشت با 

میکرو ثانیه  20) مقدار 2تجربی و ابعاد آمیزه و پروب (مطابق شکل

 2/0پس از  1براي زمان کل حل در نظر گرفته شد. با توجه به شکل 

-میکروثانیه بی 20میکروثانیه موج ورودي تا انتهاي تحلیل یعنی زمان 

-شود و موج ورودي در کسر کوتاهی از زمان حل صورت میتاثیر می

  .پذیرد

  
  ي لاستیکیموج ورودي به آمیزه -1شکل 

  
  ي لاستیکی و پروب مورد استفادهابعاد آمیزه -2شکل 

  

در عمل موج فراصوتی طولی ارسالی از سلول پیزوالکتریک پس از 

کند و کننده عبور میعبور از پرسپکس براي ورود به قطعه از مایع جفت

شود. موج ارسالی پس از برخورد به دیواره پشتی وارد قطعه میسپس 

کار بازتاب نماید و بقیه به داخل قطعهکار درصدي از آن عبور میقطعه

-نماید. موج بازتاب شده در مسیر عکس مجددا طول قطعه را میمی

پیماید و با برخورد به سطح قطعه کار بخشی از آن با عبور از مایع 

گردد. گردد و مابقی به داخل قطعه بازتاب مید پروب میکننده وارجفت

در پژوهش حاضر امواج فراصوتی ارسالی از لحظه ورود به قطعه کار 

ي میزان بازتاب و عبور ) معادله8ي (گردند. در رابطهسازي میشبیه

چگالی و ضریب انعکاس،rآزمون فراصوتی آمده است که در آنبراي 

Vامواج فراصوتی و همچنین زیرنویس سرعتR ي مربوط به آمیزه

  باشد. مربوط به هواي آزاد می Aلاستیکی و
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0.99947

   
 
   



  

ي اگر چنانچه در دماي محیط، چگالی و سرعت امواج براي آمیزه

کیلوگرم برمتر  1000ترتیب برابر با هلاستیکی را به صورت متوسط ب

 کیلوگرم برمتر مکعب 22/1ترتیب برابر با همکعب و همچنین براي هوا ب

) مقدار ضریب انعکاس برابر 8ي (در نظر گرفته شود، با توجه به معادله

بدین معنی هست که امواج فراصوتی  1گردد. ضریب انعکاس می 1با 

شوند و میبه طور کامل انعکاس کرده و به داخل جسم بازگردانیده 

- ي لاستیکی و هوا عبور نمیك آمیزههیچ درصدي از آن در مرز مشتر

  کند. 

ي لاستیکی با توجه به آزمون تجربی در شرایط مرزي انتهاي آمیزه

قید شد تا موج ارسالی کاملا بازتاب کند و موج از آمیزه عبور مکاملا 

ي لاستیکی در آزمون تجربی هوا نکند، همانند وضعیتی که زیر آمیزه

) بسیار 8ي (براي هوا با توجه به رابطهقرار گیرد زیرا ضریب عبور موج 

باشد. از سویی براي نشان دادن مدل کردن رفتار غیر خطی پایین می

فعال گردید. از  1مدل غیر خطیي ان افزار گزینهمواد ابر کشسان در نرم

بویس تابع چگالی انرژي کرنشی را مستقیما به – جا که مدل آروداآن

شده مرتبط ریب کشیدگی قفلخواص فیزیکی چون مدول برشی و ض

تري ارائه هاي لاستیکی نتایج مناسبسازي آمیزهسازد و براي شبیهمی

سازي انتشار امواج فراصوتی بر روي دهد از این مدل براي شبیهمی

بویس با توجه به آزمون تجربی -ها استفاده شد. ضرایب مدل آروداآمیزه

ول برشی و ضریب سازي انتشار امواج طولی براي مدبراي شبیه

تنظیم  46/0مگاپاسکال و  5شده به ترتیب برابر با کشیدگی قفل

  .]22[ گردیدند

اي، دوبعدي هایی از نوع کرنش صفحهبندي از مشبه منظور شبکه

 2آر 4گیري کاهش یافته با نام سی پی اي گرهی با روش انتگرال 4و 

مگاهرتز  4کانس ) و فر9استفاده گردید. با توجه به مجموعه معادلات (

متر مورد میلی 2/0اي با اندازه المان پروب مورد استفاده، از شبکه

ي لاستیکی داراي ي آمیزه]. در نهایت هندسه25استفاده قرار گرفت [

-مشاهده می 2المان به خود تخصیص داد که در شکل  4676تعداد 

   گردد.

)9(  
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max min
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  نتایج و بحث - 4

پژوهش حاضر اقدام به بررسی چگونگی انتشار امواج فراصوتی 

سازي طولی در لاستیک نموده است. بدین منظور نتایج حاصل از شبیه

  ارائه گردیده است. انجام شده از دو منظر کیفی و کمی

شوند امواج فراصوتی به سه دسته طولی، عرضی و رایلی تقسیم می

ها پروب خاص هر دسته وجود که براي تولید و انتشار هرکدام از آن

دارد. در پژوهش حاضر از پروب توصیه شده براي انتشار امواج در مواد 

                                                             
1
 None Linear Geometry (NLGEO)  

2
 CPE4R 

 12کتریک مگاهرتز و قطر سلول پیزوال 4لاستیکی و پلیمري با فرکانس 

براي انتشار  3مطابق شکل  متر استفاده گردید. آزمایش تجربیمیلی

هاي سرعت توسط دستگاه گیريامواج فراصوتی طولی و اندازه

پروب نرمال استفاده شده در  طرحوارهانجام گردیده است.  3تروسونیک

  نشان داده شده است. 4آزمایش تجربی آزمون فراصوتی در شکل 

  

  
  یسرعت امواج در آزمون فراصوت يرگیاندازه -3شکل 

 
 اي لاستیکی، با فرمولاسیونی ازدر پژوهش حاضر از آمیزه

 سیس، بوتادین کائوچوي ،1500بوتادین محلولی  استایرن کائوچوي

اکسید روي، اسید استئاریک  سولفنامیدي، دهنده شتاب گوگرد، دوده،

داراي خواص مکانیکی و  1و استئارات روي با مقادیري مطابق جدول 

سازي المان محدود آزمون براي آزمایشات تجربی و شبیه 2جدول 

ي سرعت امواج استفاده گردید. آمیزه با توجه فراصوتی جهت محاسبه

لیتري ساخت پومینی  2به مواد تشکیل دهنده در بنبوري آزمایشگاهی 

 دو آسیاب تهیه شد. به منظور اختلاط کامل مواد آمیزه دور روتور،

 بر دور 20ایتالیا  برگامو ساخت  305R-E Mccin×152مدل  غلتکی

دقیقه بوده  6  آمیزه براي اختلاط کامل دقیقه در نظر  گرفته شد. زمان

 پخت از پرس لاستیکی ي پخت آمیزه خصوصیات تعیین و براي

 انگلیس آلفا شرکت ساخت رئومتر و ژاپن ساخت تن، 100 آزمایشگاهی

  استفاده گردید.

منظور بررسی صحت و دقت نتایج استخراجی و سرعت انتشار  به

امواج طولی در مدل المان محدود آزمون غیر مخرب فراصوتی، آزمونی 

صورت  2و  1اي مطابق آنچه گفته شد و جداول تجربی بر روي آمیزه

پذیرفت. بدین منظور از دستگاه آزمون فراصوتی تروسونیک با فرکانس 

کی در دماي اتاق ي لاستیر اثر تضعیف آمیزهمگاهرتز براي غلبه ب 4

ي مقدار سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی براي آمیزهبهره گرفته شد. 

گیري زمان یک رفت و برگشت امواج در طول لاستیکی حاضر با اندازه

آمیزه و سپس نمایش زمان سپري شده بر روي نمایشگر دستگاه 

ي میکرو ثانیه براي آمیزه 625/7ي آن زمان محاسبه گردید. در نتیجه

لاستیکی حاضر به نمایش درآمد که با توجه به رفت و برگشت موج 

فراصوتی در طول آمیزه (یعنی دو برابر طول آمیزه) مقدار سرعت امواج 

  گردد.متر بر ثانیه محاسبه می 75/1573در این آمیزه برابر 

بویس -رودادر پژوهش حاضر انتشار امواج فراصوتی طولی در مدل آ

                                                             
3
 tru-sonic 
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کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی کمی  منظراز دو 

توان، با مقایسه سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی در دقت مدل را می

مدل و نمونه فیزیکی، انجام داد. به همین سبب همانگونه که توضیح 

اج لاستیکی مورد آزمایش قرار گرفت و سرعت انتشار امو داده شد نمونه

بدست آمد. مقدار سرعت انتشار امواج  75/1573فراصوتی در آن 

سازي بر روي آمیزه موجود با توجه به مقادیر مدل فراصوتی در شبیه

ي زمان رفت و برگشت انتشار امواج همانند آنچه بویس با محاسبه-آرودا

  در آزمون تجربی صورت پذیرفت، محاسبه گردید.

  

  
  آزمون فراصوتی طرحواره -4شکل 

  

  

  . آمیزه بندي فرمول -1 جدول

  گوگرد معمولی

(gr)  

 دوده

N339 

(gr)  

 دهنده شتاب

 CBSسولفنامیدي 

(gr)  

کائوچوي 

  بوتادین سیس

(gr) 

  رويد اکسی

(gr)  

  استئاریک اسید

(gr)  

  روي استئارات

(gr)  

استایرن کائوچوي 

  بوتادین محلولی

(gr) 

50/1  00/70  30/1  00/30  51/2  83/0  75/1  00/70  

  

  . خواص مکانیکی آمیزه -2 جدول

  جهندگی

%  

  سختی

  (شور)

  پارگی

(KN/m) 

  % 300مدول 

(MPa) 

  %100مدول

(MPa) 

  ازدیاد طول

%  

  استحکام کششی

(MPa) 

  چگالی

(gr/cm3)  

9/24  71  705/24  14/11  03/4  34/428  34/15  1/1  

  

سازي، نمودار جابجایی ي سرعت امواج در شبیهبه منظور محاسبه

ترسیم گردیده و  5بر حسب زمان در محل حسگر مطابق شکل 

ي زمان رفت تفاضل زمان در نقاطی مشابه از شکل موج براي محاسبه

گیري زمان بین موج و برگشت انتشار امواج محاسبه شد. با اندازه

ارسالی به داخل قطعه و برگشت موج، زمان رفت و برگشت موج 

ي ي آن مطابق رابطهمیکروثانیه بدست آمد که در نتیجه 55845/7

سازي براي آمیزه موجود برابر عت انتشار امواج در شبیه) سر10(

طول xمتر بر ثانیه محاسبه گردید. در این رابطه 6271/1587

مدت زمان انتشار امواج فراصوتی در یک رفت و برگشت و  tآمیزه،

و یک برگشت امواج) به منظور دو برابر طول آمیزه (یک رفت  2عدد 

  باشد.می Vي سرعت انتشار امواج به منظور محاسبه

)10(  
3

6

2 x 2 *6 *10 m
V 1587.6271

t s(15.2026 7.64415) *10






  

 
  

آزمون تجربی شامل زمان عبور موج از زمان محاسبه شده در 

ي لاستیکی و همچنین مایع جفت کننده در هر دو مسیر رفت و آمیزه

ي باشد که در نتیجه باعث ایجاد مقداري خطا محاسبهبرگشت می

گردد، بدین سبب با استفاده از بلوکی سرعت انتشار امواج می

- فت کننده اندازهاستاندارد، مقدار زمان عبور موج فراصوتی از مایع ج

گیري و از محاسبات کاسته شد. از دیگر منابع خطا در آزمون تجربی 

ي لاستیکی، تغییر ضخامت مایع جفت توان به ناهمگن بودن آمیزهمی

کننده و خطاي دستگاه آزمون فراصوتی اشاره داشت. در این آزمون 

واج ي سرعت انتشار اممتر بر ثانیه براي مساحبه 1گیري دقت اندازه

  بود.

شده در از سویی میزان خطاي موجود در مقدار سرعت محاسبه 

ي دقت روش عددي المان محدود با توجه به سازي به واسطهشبیه

حلگر دینامیکی صریح و مقدار ورودي پارمتراهاي مدل ابرکشسان 

باشد. شده میبویس شامل مدول برشی و ضریب کشیدگی قفل-آرودا

امواج فراصوتی طولی محاسبه شده از مقادیر سرعت  3در جدول 

گزارش  بندي مختلفبراي اندازه شبکه سازيآزمون تجربی و شبیه

سازي سرعت با دقت بسیار گردیده و چانچه واضح است مقدارشبیه

  گیري شده از آزمون تجربی تطبیق دارد.مناسبی بر مقدار اندازه
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  نمودار جابجایی بر حسب زمان در محل حسگر -5شکل 

  

سرعت امواج فراصوتی محاسبه شده در آزمون فراصوتی و  -3 جدول

  سازي.شبیه

-اندازه شبکه

بندي در  

  سازيشبیه

�� 

سرعت امواج 

فراصوتی محاسبه 

سازي شده در شبیه

  روش المان محدود

�

�
 

سرعت امواج 

فراصوتی 

محاسبه شده در 

  آزمون تجربی

�

�
 

درصد 

خطاي 

  نسبی

% 

8/0  73/1302  75/1573  22/17  

4/0  70/1529  75/1573  8/2  

2/0  63/1587  75/1573  88/0  

1/0  75/1577  75/1573  25/0  

  

  

انتشار امواج فراصوتی پس ایجاد بخشی از انرژي خود را در فصل 

مشترك پروب و قطعه و بخشی را بر اثر اصطکاك درونی ماده از دست 

میان محیط به د. اثر تضعیف در واقع همان حرکت موج در ندهمی

هاي لاستیکی به دلیل اصطکاك موجود هست. در این میان آمیزه

دلیل خواص منحصر به فرد خود داراي اثر تضعیف بیشتر نسبت به 

هاي هرینظو این خود یکی از دلایل استفاده از  ]5مواد دیگر هستند [

سازي و استفاده فرکانس بالاتر در آزمون مواد ابرکشسان در شبیه

اثر موج براي گره میانی در سطح  6. در نمودار شکل باشدمیتجربی 

تر (اولین گره پایین 2در شکل 1ي شماره نقطه - فوقانی (محل حسگر

ي ) و همچنین گرهی در لبه بر روي سطح جانبی آمیزهاز سطح)

در  ) ترسیم گردیده است.2در شکل  2ي شماره (نقطهلاستیکی 

هود بوده و همانگونه که مشخص کامل مش اثر تضعیف 6نمودار شکل 

رسیده و اثر آن  2شماره باشد اثر موج بعد از تاخیر زمانی به گره می

بسیار کاهش یافته است. این پدیده در توزیع انتشار امواج مطابق 

انتشار امواج به اطراف  7شود. در توزیع شکل نیز دیده می 7شکل 

ب خاصیت ابرکشسانی و گردد که این پدیده به سبآمیزه کاملا میرا می

  هاي لاستیکی هست.اثر تضعیف آمیزه

ي لاستیکی با ر آمیزهد ي انتشار امواج فراصوتینحوه 7در شکل 

اي نمایش داده شده استفاده از روش المان محدود به صورت لحظه

ي تحریک بر روي سطح قطعه زیر گیري زمان لحظهاست. مبدا اندازه

 10میکرو ثانیه براي  2شار امواج در هر پروب بوده و در این شکل انت

ي تحلیل یعنی یک رفت و برگشت ترسیم گشته میکرو ثانیه اولیه

  است.

هاي انتشار امواج فراصوتی، موج قبل از برخورد به سطح در توزیع

کند زیرین آمیزه به صورت عمودي با توجه به تحریک اولیه حرکت می

در  حالت میکرو ثانیه تغییر 63/3اما پس از برخورد و بازگشت موج در 

 عرضی و طولی موج دو طولی به موج ترتیب بدین و افتاده اتفاق موج

 55845/7باشد موج در شود و همانگونه که مشخص میمی تبدیل

میکروثانیه به سطح آمیزه برگشته و دوباره با انرژي کمتر به داخل 

  گردد.آمیزه منعکس می

  

  
  ي لاستیکیآمیزهاثر تضعیف در  -6 شکل
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  فراصوتی توزیع انتشار امواج -7 شکل

  

  گیرينتیجه -5

پیچیدگی ساختار و رفتار مکانیکی لاستیک، شرایط مرزي و نیز 

بارگذاري هاي متنوع که براي مسائل مرتبط با لاستیک وجود دارد 

هاي بسیاري روبرو ساخته است. دشواريبا واقعیت رسیدن به حل را 

ي دقت قابل قبول روشی هاي تقریبی با محدودهاستفاده از حل

. در پژوهش حاضر با رودبه شمار میمناسب در حل مسائل پیچیده 

سازي امواج فراصوتی طولی بویس اقدام به شبیه-استفاده از مدل آرودا

ها گردید. نتایج حاصل از پژوهش چگونگی توزیع و در لاستیک

تضعیف امواج فراصوتی طولی را در لاستیک نشان داد. همچنین این 

طولی را تخمین مدل قادر است با دقت بالایی سرعت انتشار امواج 

بزند. نتایج حاصل از آزمایش تجربی نیز بر این امر صحه گذاشت. با 

سازي المان محدود فرآیندي مناسب توجه به نتایج حاصل شده، شبیه

براي مسائلی با شرایط حاکم، هندسه و داراي خواص ماده پیچیده 

  دهد.بوده که نتایج قابل قبول مطابق آزمون تجربی ارائه می

  

  نمادها - 6
  )kgm-1s-2مدول یانگ ( �

  )ms-1سرعت انتشار امواج ( �

  تابع انرژي کرنشی �

I ناورداي تانسور کرنش  

  ضرایب تابع انرژي کرنشی ���

  ضریب انعکاس �

  )mطول المان ( ��

  )m-1عدد موج ( ����

Δ� ) اختلاف مسافتm(  

Δ� ) اختلاف زمانs(  

    علایم یونانی

  )kgm-3چگالی ( �

  نسبت پواسون �

σ ) تنش کوشیkgm-1s-2 (  

λ نسبت کشیدگی  

  )kgm-1s-2مدول برشی  ( �

�
�

  ضریب کشیدگی قفل شده 

�
���

  )mکوتاهترین طول موج ( 

    هازیرنویس

  هوا �

  ي لاستیکیآمیزه �
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